
DEVOIR SURVEILLÉ n°3 
Samedi 23 novembre 2024 

 
L’utilisation des calculatrices est interdite pour le problème 1 et autorisée pour le problème 2. Veillez à 
respecter cette consigne. Toute réponse non justifiée ne sera pas considérée.  
 
 
Problème 1 : Le béton (Mines MP 2016)              CALCULATRICE INTERDITE 
Consacrez une heure à ce problème. 
  
Ce problème s'intéresse à l'étude de quelques propriétés physico-chimiques du ciment et des bétons armés. 
Le clinker est le principal constituant d'un ciment, il est obtenu à partir d'un mélange de 80% de calcaire 
(CaCO3(s)) et de 20% d'argile (silicoaluminates). Le ciment est principalement utilisé pour fabriquer le 
béton qui est un mélange de ciment, sable, granulats et eau. Le béton forme après la « prise » une 
véritable roche artificielle. La « prise » est le phénomène de durcissement en présence d'eau. 

 

Données pour ce problème 

Constante d'Avogadro : 23 1
AN 6,0.10 mol .  

Constante des gaz parfaits : 1 1R 8,3J.K .mol   

Constante de Faraday : 1F  96500 C.mo1  
 
Numéros atomiques : 6 (C) ; 8 (O) ; 20 (Ca). 

Masses molaires : 1 1 1 1Ca :  40 g.mo1 ;  Fe :  55 g.mo1 ;  Si :  28 g.mo1 ;  O :  16 g.mo1      

Masse volumique du fer : 38000 kg.m  . 

 
Capacités thermiques molaires à pression constante Cp,m (en J.K-1.mo1-1) : 

composé Ca(OH)2(S) [Ca3Si2O7,3 H2O ](s) H2O(liq) 

Cpm 80 340 75 

 
 
Conductivités ioniques molaires A0 (en mS.m2.mol ') 

Ion H+
(aq)  aqCl   aqHO  

Λ° 35,0 7,6 19,8 

 
 

Constantes d'acidité :  a1 2 2 3pK CO ,H O /  HCO  6,4  ;  2
a 2 3 3pK HCO  / CO 10,4    

Produit de solubilité :   9
s 3K CaCO 3.10 ,    6

s 2
K Ca OH 5.10  

Approximations numériques : 
10

2
7

   
7

3
4

   10 3,2   



 
 
A- Prise d'un béton. 
Le ciment est modélisé par la seule espèce [Ca3SiO5](s). La réaction à l'origine de la « prise » est 
volontairement simplifiée sous la forme suivante. 

            3 5 2 3 2 7 2ls siq s 2
2 Ca SiO 6 H O Ca Si O ,3H O   3 Ca OH    (1.1) 

On mélange rapidement 1m 228 g de ciment et 2m 90 g d'eau liquide dans un calorimètre et on place 

un dispositif de mesure de la température. On mesure une élévation de la température : 15,0 C   . 
 

1- En supposant la réaction totale, indiquer quel est le réactif limitant et calculer les quantités de 
matière en chacune des espèces présentes en fin d'évolution. 

2- Le système constitué par le calorimètre et son contenu sont supposés en évolution adiabatique. 

Proposer une justification à l’affirmation suivante : « une mole de   3 5 s
Ca SiO réagissant libère 

une énergie de 6,60 kJ.mol-1. » 
 
  



B- Basicité d'un béton. 
 
L'hydroxyde de calcium Ca(OH)2 (s) confère à l'eau qui se trouve dans les pores du béton (solution 
interstitielle) un caractère fortement basique. On étudie une solution aqueuse recueillie à la surface du 
béton après la prise, modélisée par une solution contenant des ions Ca2+ et OH-  (compte tenu de la 
solubilité de l'hydroxyde de calcium). Le volume prélevé est égal à 0V 100,0 mL , il est titré par une 

solution d'acide chlorhydrique concentré (H3O+, Cl-) de concentration 1c 0,50 mol.L . Le titrage est suivi 

par conductimétrie (mesure de la conductivité σ) de la solution titrée en fonction du volume v de titrant 
ajouté. Le résultat expérimental est présenté ci-après. 

 

3- Ecrire la réaction de titrage et indiquer la valeur de sa constante d'équilibre à 298 K. 

4- Quel est le pH de la solution prélevée à la surface du béton ? 

5- Justifier qualitativement (sans calcul) mais de façon détaillée l'allure de la courbe 
conductimétrique e = f(v) obtenue. 

6- Calculer grâce aux données le rapport des pentes des deux droites et vérifier le résultat à l'aide du 
graphique. 

7- Dessiner l'allure de la courbe qui aurait été obtenue à l'occasion d'un suivi pH- métrique, préciser 
la valeur du pH au point équivalent. 
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C- Carbonatation d'un béton. 

Le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère peut se dissoudre en solution aqueuse. Dans le cas des 
solutions basiques il se dissout sous forme d'ions carbonate CO3

2- Lorsque le phénomène se produit sur un 
béton, les ions carbonate issus du dioxyde de carbone peuvent remplacer les ions HO- de l'hydroxyde de 
calcium (formation de CaCO3(s)). On parle alors de carbonatation d'un béton, conduisant à une 
fragilisation de sa structure. On étudie dans cette partie le carbonate de calcium (de type calcite). 

8- Pourquoi le calcium forme-t-il des ions Ca2+ de façon privilégiée ? 

9- Etablir, en justifiant rapidement, le diagramme de prédominance des espèces en solution du 

carbone :  2 3 aq  H CO ;  3 aq  HCO  ;  
2
3 aq  CO  .Justifier que dans le cas du béton, le dioxyde du 

carbone dissous en surface se trouve bien sous la forme de carbonate. 

10a- A l'aide des données, déterminer la solubilité du carbonate de calcium CaCO3 sans tenir 

compte des propriétés acido-basiques de  
2
3 aq  CO  (à cette question seulement) 

10b- Quelle sera la solubilité de  
2
3 aq  CO   dans une eau à pH = 11,7. La solubilité du carbonate de 

calcium dépend-t-il du pH de la solution ? 
10c- Exprimer cette solubilité en fonction du pH  

11- Donner un exemple d'utilisation en chimie de la faible solubilité du carbonate de calcium par 
rapport à son hydroxyde. 

12- Donner un schéma de Lewis de l'ion carbonate.  

13- La masse volumique de la calcite est de 2,7.103 kg.m-3. Calculer son volume molaire. 

La structure cristallographique de l'hydroxyde de calcium (portlandite) peut être décrite comme un 
empilement de feuillets. Dans la figure suivante ne sont représentés que les atomes de calcium. Ils 
dessinent un maillage hexagonal dans chaque feuillet. La distance entre deux atomes de calcium voisins 
dans un feuillet est de 0,36 nm et la distance entre deux feuillets voisins de 0,49nm. 

 

14- Calculer le volume molaire de la portlandite. Comment se traduit sa transformation en calcite en 
termes de changement de volume ? 

 



Problème 2 : Nature de la gravitation (Mines MP 2015)         CALCULATRICE AUTORISEE 

Ce problème comprend 3 parties indépendantes 
Ce problème étant trop long, certaines sous parties ne sont pas à traiter : elles sont simplement 
barrées (mais laissées pour que vous puissiez les regarder plus tard) 

 

 



 

 

 



On pourra s’aider d’un schéma faisant apparaître les forces d’inertie s’appliquant sur les deux masses mi1 

et mi2 dans une situation où la barre fait un angle θ avec u . Les forces d’inertie de Coriolis modifient-

elles les positions d’équilibre ?  Les forces d’inerties ont-elles une influence sur les oscillations étudiées 
au A. 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

On considérera que la force électrique s’écrit    0
x y z2
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